
Mycie/Impregnacja 
Aby zacząć myśleć nad myciem danego podłoża należy uwzględnić w tym przede wszystkim 
materiał z jakiego wykonane jest podłoże które ma zostać wymyte 

-beton 

-cegła 

-tynk 

-elewacja z tynku/pucu  dekoracyjnego  

Kolejno trzeba wykonać oględziny mytego podłoża aby odpowiednio dobrać środki czystości jak i 
temperaturę czy ciśnienie jakim ma zostać umyte podłoże/ściana.  

 

Przy usuwaniu graffiti po wykonaniu zlecenia, zaleca się impregnację ściany aby zapobiec 
wpijaniu się farby w powierzchnie.  

Impregnat tworzy strukturę oraz zamyka otwarte pory w ścianie i zapobiega wpijaniu się farby w 
dany element. Wierzchnia warstwa nie wpływa na zmianę koloru cegły czy betonu, lecz 
pozostawia niewidzialną strukturę która chroni powierzchnię przed wpijaniem farby co umożliwia 
późniejsze łatwiejsze usuwanie farb bez konieczności używania specjalnych środków 
chemicznych.  

 

 

 


